
Overflatebehandlingav jern
ogstål

Grunnleggendeteori

Hvaer korrosjon

Korrosjoner tæringeller ødeleggelseav materialerpågrunnav en

reaksjonmed omgivelsene.

Rust er et korrosjonsproduktsomblir oppstårnår jern ogstålkorroderer.

Irr påkopperogmessing er ogsåkorrosjonsprodukt





Hva skjer ved korrosjon

ÅJernmalm som utvinnes er et slags stabilt produkt som ved bearbeiding gir et ustabilt produkt.

ÅKort sagt det begynner å korrodere.

ÅFor at et metall skal korrodere må det finnes en eletriskledende væske eller masse (elektrlytt)og 
oksygen

ÅEt bearbeidet produkt består av områder med edle og uedle partikler som virker 

ÅSom katoder og anoder

ÅHvis en setter metaller i kontakt med hverandre øker korrosjonshastigheten på det minst edle 
metallet.
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Vanlige korrosjonsformer

Jevn korrosjon er når hele flaten korroderer med samme hastighet

Galvanisk korrosjon er metallisk kontakt mellom to metaller i et korrosivt miljø

Spaltekorrosjon-trange væskefylte spalter,innunderpakninger, naglehoder
Overlappinger og områder tildekket av korrosiv masse som våt sand ,rust marine 
vekster osv.

Punktkorrosjon er groptæringer starter gjerne med små nedbrytninger av det 
passiverende dekkskiktet,erofte tildekket av rust og vanskelig å oppdage

Det finnes flere korrosjonsformer..




